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1 OBJETIVO 

Este método, que é uma norma técnica, apresenta o procedimento para a classificação de solos 

tropicais que contenha no mínimo 10% de material grosso, com diâmetro superior a 2 mm. 

Esta classificação, designada de G-MCT, fundamenta-se nas características granulométricas de 

uma amostra de solo de granulação grossa e na classificação MCT de sua fração fina. 

2 DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste método são adotadas as seguintes definições: 

2.1 Metodologia MCT 

Conjunto de ensaios laboratoriais desenvolvidos para classificação de solos tropicais, com base 

na metodologia MCT (Miniatura, Compactado, Tropical), que se fundamenta em parâmetros 

obtidos em corpos de prova compactados de dimensões reduzidas (50 mm de diâmetro). 

2.2 G-MCT 

Método de classificação para ocorrências de solos tropicais de granulação grossa para finalidades 

de obras viárias, sendo parte integrante da sistemática MCT. 

2.3 Solos grossos 

Solos com mais que 10% retido na peneira de 2 mm de abertura. A fração retida deverá ser 

constituída de grãos inertes de areia e pedregulho. 

2.4 Fração fina 

Solos que passam integralmente na peneira de 2 mm de abertura. 

2.5 Solos do Tipo Ps 

Constituído de pedregulho com solo, definidos por:  

• % que passa na # de 2,0 mm ≤ 50%; 

• % que passa na # 0,075 mm ≤ 30%. 

2.6 Solos do Tipo Sp 

Constituído de solo com pedregulho, definido por: 

• % que passa na # 2,0 mm > 50% e ≤ 90%; 

• % que passa na # 0,075 mm ≤ 30%. 
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2.7 Solos do Tipo Gf 

Constituído de material granular, com quantidade média a elevada de finos, definido por: 

• % que passa na # 2,0 mm < 90%; 

• % que passa na # 0,075 mm > 30%. 

3 APARELHAGEM E MATERIAL 

a) peneira, abertura de 2,0 mm x 8” de diâmetro x 2” de altura em latão, com fundo e tampa; 

b) peneira, abertura de 0,075 mm x 8” de diâmetro x 2” de altura em latão, com fundo e 

tampa; 

c) bandeja de chapa de ferro galvanizado, com dimensões aproximadas 500 mm x 300 mm 

x 60 mm; 

d) balança de capacidade mínima de 50 kg, (sensibilidade de 5 g); 

e) balança de capacidade mínima de 4 kg, (sensibilidade de 0,01 g); 

f) espátula flexível de 12 cm de largura; 

4 AMOSTRAS 

Para a classificação G-MCT deverá ser coletada uma amostra original de solos grossos com 

aproximadamente 50 kg e preparada conforme a norma  NBR 6457(1), visando ao procedimento 

classificatório, que constará de duas fases, a saber: 

• Fase 1: determinação dos tipos granulométricos específicos, para a G-MCT, utilizando-

se de 3/4 da amostra de solo original; 

• Fase 2: classificação do solo pela metodologia MCT a ser realizada com a fração que 

passa na peneira de 2,00 mm de abertura, por peneiramento de 1/4 da amostra de solo 

original. 

5 PROCEDIMENTO 

5.1 Definição dos tipos granulométricos específicos do solo granular 

Realizar a análise granulométrica, conforme estabelece a norma NBR 7181(2)  para determinação 

da porcentagem do solo que passa na peneira de 2,00 mm e 0,075 mm de abertura. Em seguida, 

com base nos resultados do ensaio de granulometria, definem-se os tipos granulométricos 

específicos da classificação G-MCT: pedregulho com solo (Ps), solo com pedregulho (Sp) ou 

granular fino (Gf), conforme gráfico da Figura 1. 
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Figura 1 – Gráfico dos tipos granulométricos dos solos de granulação grossa. 

5.2 Classificação da fração fina pela metodologia MCT 

Uma vez estabelecido o tipo granulométrico a que pertence o solo grosso, prossegue-se com a 

determinação dos grupos com a classificação MCT da fração fina. Nesta fase deve-se utilizar o 

método de ensaio ME-DE-P00/006(3). 

6 RESULTADOS 

Após a definição do tipo granulométrico do solo (Ps, Sp ou Gf) obtida no item 5.1 e a 

classificação MCT da fração fina do solo obtida no item 5.2, são determinados todos os grupos 

e classes G-MCT, conforme indicado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação G-MCT 

 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentadas as características dos solos e suas respectivas propriedades 

para todos os grupos da classificação G-MCT. Na Tabela 4, são apresentados os valores 

numéricos estimados das propriedades dos solos. 
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Tabela 2 - Propriedades de uso dos grupos de solos da classe GL 

 

Tabela 3 - Propriedades de uso dos grupos de solos da classe GN 
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Tabela 4 – Valores numéricos estimados das propriedades 
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