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1 OBJETIVO

Este método, que é uma norma técnica, apresenta o procedimento para a classificacao de solos
tropicais que contenha no minimo 10% de material grosso, com didmetro superior a 2 mm.

Esta classificacdo, designada de G-MCT, fundamenta-se nas caracteristicas granulométricas de
uma amostra de solo de granulagéo grossa e na classificagdo MCT de sua fracéo fina.

2 DEFINICOES
Para os efeitos deste método sdo adotadas as seguintes defini¢oes:
2.1 Metodologia MCT

Conjunto de ensaios laboratoriais desenvolvidos para classificacdo de solos tropicais, com base
na metodologia MCT (Miniatura, Compactado, Tropical), que se fundamenta em parametros
obtidos em corpos de prova compactados de dimensdes reduzidas (50 mm de didmetro).

2.2 G-MCT

Método de classificacdo para ocorréncias de solos tropicais de granulagéo grossa para finalidades
de obras viarias, sendo parte integrante da sistematica MCT.

2.3 Solos grossos

Solos com mais que 10% retido na peneira de 2 mm de abertura. A fracdo retida devera ser
constituida de gréos inertes de areia e pedregulho.

2.4 Fracéo fina

Solos que passam integralmente na peneira de 2 mm de abertura.
2.5 Solos do Tipo Ps

Constituido de pedregulho com solo, definidos por:

e 9% que passa na # de 2,0 mm < 50%;
e % que passana# 0,075 mm < 30%.

2.6 Solos do Tipo Sp
Constituido de solo com pedregulho, definido por:

e  %quepassana#2,0mm>50% e <90%;
e % que passana# 0,075 mm < 30%.
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2.7 Solos do Tipo Gf

Constituido de material granular, com quantidade média a elevada de finos, definido por:

e 9% que passa na# 2,0 mm < 90%;
e % que passa na # 0,075 mm > 30%.

3 APARELHAGEM E MATERIAL
a) peneira, abertura de 2,0 mm x 8” de didmetro x 2” de altura em latdo, com fundo ¢ tampa;

b) peneira, abertura de 0,075 mm x 8” de diametro x 2” de altura em latdo, com fundo ¢
tampa;

c) bandeja de chapa de ferro galvanizado, com dimensdes aproximadas 500 mm x 300 mm
X 60 mm;

d) balanga de capacidade minima de 50 kg, (sensibilidade de 5 g);
e) balanca de capacidade minima de 4 kg, (sensibilidade de 0,01 g);
f) espétula flexivel de 12 cm de largura;

4 AMOSTRAS

Para a classificacdo G-MCT devera ser coletada uma amostra original de solos grossos com
aproximadamente 50 kg e preparadaconforme a norma NBR 6457\, visando ao procedimento
classificatério, que constara de duas fases, a saber:

e Fase 1: determinacdo dos tipos granulométricos especificos, para a G-MCT, utilizando-
se de 3/4 da amostra de solo original,

e Fase 2: classificacdo do solo pela metodologia MCT a ser realizada com a fracdo que
passa na peneira de 2,00 mm de abertura, por peneiramento de 1/4 da amostra de solo
original.

5 PROCEDIMENTO
5.1 Definicdo dos tipos granulométricos especificos do solo granular

Realizar a analise granulométrica, conforme estabelece a norma NBR 7181 para determinacéo
da porcentagem do solo que passa na peneira de 2,00 mm e 0,075 mm de abertura. Em seguida,
com base nos resultados do ensaio de granulometria, definem-se os tipos granulométricos
especificos da classificagdo G-MCT: pedregulho com solo (Ps), solo com pedregulho (Sp) ou
granular fino (Gf), conforme grafico da Figura 1.

Esta folha é de propriedade do DER/SP e seu conteddo néo pode ser copiado ou revelado a terceiros. A aprovacéo deste documento ndo exime o Emitente de
sua responsabilidade.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM CcoDIGO REV.
ME-DE-P00/007 A

EMISSAO FOLHA
METODO DE ENSAIO Nov/2023 5de7

% que passa # 0,075 mm (%)

% que passa # 2,0 mm (%)

Figura 1 — Gréfico dos tipos granulométricos dos solos de granulagcao grossa.

5.2 Classificacao da fracao fina pela metodologia MCT

Uma vez estabelecido o tipo-granulométrico a que pertence o solo grosso, prossegue-se com a
determinacédo dos grupos com a classificagdo MCT da fragdo fina. Nesta fase deve-se utilizar o
método de ensaio ME-DE-P00/006®.

6 RESULTADOS
Apos a definicdo do tipo granulométrico do solo (Ps, Sp ou Gf) obtida no item 5.1 e a
classificagdo MCT da fracéo fina do solo obtida no item 5.2, sdo determinados todos 0s grupos
e classes G-MCT, conforme indicado na Tabela 1.

Tabela 1 — Classificagdo G-MCT

CLASSIFICAQE\O G-MCT

Granulometria Grupo MCT da parte fina da amostra
% que passa A [ ww | 1w NA N | NS | NG
#n°10 #n°200 | Tipos Classe GL Classe GN
(2,0mm) | (0,075 mm) Grupo G-MCT do solo de granulacao grossa
<50 <30 Ps Ps-LA | Ps-LA Ps-LG' Ps-NA Ps-NA' Ps-NS' Ps-NG'
>50 <30 Sp | Sp-LA| Sp-LA" | Sp-LG' | Sp-NA | Sp-NA' | Sp-NS' | Sp-NG'
<100 > 30 Gf Gf-LA Gf-LA' Gf-LG' Gf-NA GF-NA' Gf-NS' Gf-NG*

Nas Tabelas 2 e 3 sdo apresentadas as caracteristicas dos solos e suas respectivas propriedades

para todos os grupos da classificacdo G-MCT. Na Tabela 4, sdo apresentados os valores
numéricos estimados das propriedades dos solos.
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Tabela 2 - Propriedades de uso dos grupos de solos da classe GL

CLASSIFICACAOD G-MCT )
CLASSE GL (GRANULAR COM FINOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO)

TIPO GRANULOMETRICO Ps: Pedregulho com solo; Sp: Solo com pedregulho; Gf: Granular fino
GRUPOS MCT DOS FINOS . ,
(@ < 2,0 mm) LA LA LG
g2 5 | g2 s | 82
2 S| o S S| o S 50 80
S ole [3L|8. % |Ef|w.|% |
- (=] (=] (=] a o (=] o
CARACTERISTICAS DOS E o Ea| ES | ® Ea| EZ 5 Ea
SOLOS GRANULARES o 2 5 E o5 o 5 E o5 o 5 E
= T2 | =38 2= 62 | 38 24 82 | 58
< a £ c == c = c == == S
28 | 5% | ES | 23| 28| 8| g | 25 | E8
gE | go| B2 | S| vy | BE | 98| s | BbE
T3 | oo | 25| vs |2 | 2g| v®m| 25 | 24
85| 58|35 |85 |88 |85 | &% | 34 | 85
Grupo G-MCT Ps-LA | Sp-LA | GF-LA | Ps-LA' | Sp-LA' | Gf-LA' | Ps-LG" | Sp-LG' | Gf-LG'
Suporte CBR E,EE E E,EE E, EE M, E E
0 | Expansdo CBR (E) B B B B B B
E Contracao* (C) B B B B B, M M
E Coef. Permeabilidade* (k) E M, E E M M, E B, M
© | Propriedades e _ YT s
& estimadas em CPs na EE = Muito Elevado E = Elguago M = Médio B = Baixo
- Intervalos de valores indicados na Tabela 4.4
MEASmax da EN

Tabela 3 - Propriedades de uso dos grupos de solos da classe GN

CLASSIFICACAO G-MCT _ )
CLASSE GN (GRANULAR COM FINOS DE COMPORTAMENTO NAO LATERITICO)

TIPO
GRANULOMETRICO Ps: Pedregulho com solo vide Tabela Il vide Tabela Il
(vide Tabela 4.6)
GRUPOS MCT DOS , , ,
FINOS (@ < 2,0 mm) NA NA NS NG
o o o o
- P 2 |8 g g g |8
= &= o = b
§ 1S |g2 | g8|8 |& 2g |5 |2 08| & |®
. - o] E‘ — B + ‘E =
CARACTERISTICAS | ¢ |2 |22 | €8 | 80|85 | €% | oo |85 | €28 |80 |86
DOS SOLOS <] T T s gm = s = 2L |T o o g£= T3
GRANULARES o o 2Ko|l 08| 20 |Z2o| o5 | 08 |[E8g| 08 | wB|BEg
= oL 25| £ | 28 |2E=s| £33 | 0L 28| £ 2| 2% |28
S w3 'E‘%: S o ] EE: = gg EE:I 3 o [ EE:
@GE EE’,“ WES? @"’8 5 a ME&G %Dg na DCIEE]D @08 5 a DCIEEJD
S4g|aD |230| S5 | 2E |2co| SE | 2E |2co| THm| 2E |20
Q <] [= 1 =T} [T oo O g @ Q= o o O mh @ [T o g O™ a
o @ <o |vnnmoo| OOd [Va ] i cal o'n [V nco|l om (V] nco
Grupo G-MCT Ps-NA | Sp-NA | Gf-NA | Ps-NA" | Sp-NA' | GF-NA" | Ps-NS' | Sp-NS' | Gf-NS' | Ps-NG' | Sp-NG' | Gf-NG
Suporte CBR E, EE E E, EE E, EE M, E E M, E E
Expansdo CBR (E) B B B B B B, M B B B, M M, E
E Contracgdo* (C) B B B B B,M M B.M M
g Coef.
w | Permeabilidade* E M, E E M M, E B,M M, E B.M
Z (k)
2 Propriedades
2 lem CPsna EE = Muito Elevado E = Elevado M = Médio B = Baixo
MEASmax da Intervalos de valores indicados na Tabela 4.4
EN
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Tabela 4 — Valores numéricos estimados das propriedades

Propriedade Valor estimado Propriedade Valor estimado
Muito 530
Elevado PERDA DE SUPORTE Elevada > 70
MINI-CBR (%) 12a30 -
- Elevado MINI-CBR (%) Média 40a70
com sobrecarga padrao Médio 4212 | PORIMERSAO Baixa <40
Baixo
_ Elevada >3 _ Elevada >3
EXPANSAD (%) Média 05a3 CONTRACAO (%) Média 05a3
Baixa <05 Baixa <05
= Elevada > (-1) COEFICIENTE DE Elevada >(-3)
COEFICIENTE DE SORCAO -5 | adia (-1)a(-2) | PERMEABILIDADE -k | Média (-3)a(-6)
logs(cm\.‘min) Baixa <(-2) log k (cm/s) Baixa <(-6)
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