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3.1

3.2

OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execucdo, aceitacdo e medi¢do dos servigos de tratamento
superficial com lama asfaltica em obras rodoviarias, sob a jurisdi¢do do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Sao Paulo — DER/SP.

DEFINICAO

Lama asfaltica € a mistura resultante da associacdo, em consisténcia fluida, de agregados ou
misturas de agregados miudos minerais, material de enchimento, filer, &gua e emulsdo
asfaltica. A consisténcia da lama asfaltica e a graduacao dosagregados empregados permitem
que a mistura seja aplicada em espessuras bastante delgadas.

O servico tem especial aplicacdo no rejuvenescimento, impermeabilizacdo, selagem e
conservacao dos pavimentos asfalticos.

MATERIAIS

Os materiais constituintes do tratamento superficial com lama asfaltica sdo os agregados
minerais e emulsdes asfalticas, os quais devem satisfazer as normas pertinentes e as
especificacOes aprovadas pelo DER/SP.

Ligante Asfaltico

No tratamento superficial com lama asfaltica podem ser aplicados os seguintes ligantes
asfalticos:

a) emulsdo catidnica de ruptura lenta, tipos LA-1C, e RL-1C; emulsdo catibnica de
ruptura controlada, tipo LARC,;

b) emulsdo asfaltica neutra para lama asfaltica, tipo LAN;

c) emulséo de asfaltos modificados emulsionados, quando indicados em projeto.

As emulsbes para lama asfaltica devem atender ao especificado no anexo C, ou a
especificacdo que estiver em vigor na época de sua utilizacéo.

Todo o carregamento de material asfaltico que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizacdo
exigidos pela especificacdo, correspondente a data de fabricacdo, ou ao dia de carregamento
para transporte.com destino ao canteiro de servi¢o, se o periodo entre os dois eventos
ultrapassar 10 dias.

Deve trazer também indicacéo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteudo
e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

Aditivos

Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da emulsao na execucgéo
do tratamento superficial com lama asfaltica.

Permitida a reproducgéo parcial ou total, desde que citada a fonte — DER/SP — mantido o texto original e ndo acrescentando qualquer tipo de propaganda

comercial.



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CODIGO REV.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ET-DE-P00/024 B
EMISSAO FOLHA

ESPECIFICACAO TECNICA Nov/2023 5 de 23

3.3

3.4

3.5

3.6

Agregados

Os agregados miudos constituem-se de: areia, p6 de pedra ou mistura de ambos. Suas
particulas individuais devem ser resistentes, livre de torrdes de argila e substancias nocivas.

Deve-se empregar areia lavada, composta por particulas individuais resistentes, limpas,
apresentado equivalente de areia igual ou superior 55%, conforme NBR 12052,

O pedrisco ou pé de pedra deve ser composto por produtos de britagem de rocha s&, que deve
satisfazer as seguintes condigdes:

a) 0 material que deu origem ao agregado miudo deve apresentar abrasdo Los Angeles,
conforme NBR 16974, igual ou inferior 50%;

b) a adesividade entre o agregado e o ligante asfaltico, determinada conforme NBR
12583® e NBR 12584@), deve ser satisfatoria; caso contrario, deve-se.empregar
melhorador de adesividade;

c) equivalente de areia, do agregado‘mitdo, determinado conforme NBR 12052, deve
ser igual ou superior a 55%;
Material de Enchimento — Filer

O material do enchimento deve ser de natureza mineral inerte finamente dividido, tais como:
cimento Portland ou cal calcitica do tipo CH-1, conforme DNER EM 367®). Durante
aplicacdo, o filer deve estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deve
obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1.

Tabela 1 — Granulometria do Filer

Peneira de Malha Quadrada
% em Massa, Passando
ASTM mm
n° 40 0,42 100
n°80 0,18 95 - 100
n° 200 0,075 65— 100

Agua

A agua utilizada deve ser limpa, isenta de matéria organica, 6leos ou outras substancias
prejudiciais a ruptura da emulsao asfaltica. Deve ser empregada na quantidade necessaria para
obtencédo de consisténcia adequada.

Composicéao da Mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em fungéo da utilizago prevista
para a lama asfaltica, conferindo especial atencédo a selecdo da granulometria para se obter
rugosidade tal que assegure adequadas condi¢des de seguranga ao trafego.
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a) a dosagem adequada da lama asfaltica deve ser realizada com base nos ensaios
recomendados pela ISSA — Internacional Slurry Surfacing Association, e deve atender
os limites especificados:

ISSA-TB 100®, Wet Track Abrasion Test, perda por abrasdo em meio aquoso,
perda maxima para 1 hora de 800 g/mz;

ISSA-TB 109, Loaded Whell Tester e Sand Adhesion, excesso de asfalto por efeito
de roda e adesdo de areia, maximo de 538 g/m?;

ISSA-TB 114®, Wet Stripping Test, adesdo por molhagem de minimo 90%;

ISSA-TB 139®), Wet Cohesion, coesdo por molhagem, 30 minutos minimo 12
kg.cm, e 60 minutos minimo 20 kg.cm.

b) acomposicdo granulométrica da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na
Tabela 2;

c) afaixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer
a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, sempre respeitando 0s
limites da faixa granulométrica adotada;

Tabela 2 — Faixas Granulométricas
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: Faixas Granulométricas
Peneiras de Malha Quadrada Tolerancias
% em Massa Passando
ASTM mm | Il 1]
3 12,5 - - 100
3/8” 9,5 - 100 85— 100 + 5%
n° 4 4,8 100 85— 100 60 — 87 + 5%
n° 8 2,4 80 — 100 65— 90 40 - 60 + 5%
N° 16 1,2 50 - 90 45-75 28 -45 +5%
n°30 0,6 30-60 30-50 19-34 + 5%
N° 50 0,3 20-45 18 - 30 14 -25 + 5%
N° 100 0,15 10-25 10-21 8-17 + 3%
N° 200 0,074 5-15 5-15 4-8 +2%
Teor de emulséo - ligante residual
14-20 12-16 8-12
(% em peso do agregado seco)
Filer (% em peso do agregado 0-2 0_2 0-2
seco)
Taxa de aplicacédo de agregado 20-8.0 8_13 16 - 25
(kg/m2)
Agua de molhagem (% em peso do 714 7-10 5_8
agregado seco)
Textura Fina a Média Grossa Muito Grossa
Consumo da mistura (I/m?2) 4 9 12 +10%
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d) para se obter adequada consisténcia de lama, os agregados devem ficar perfeitamente
envolvidos; a mistura, ao ser espalhada, ndo deve escorrer nem desagregar;

e) na dosagem, deve ser definido o tempo necessario para se atingir a coesdo na mistura
suficiente para liberacdo ao trafego, coesdao minima de 20 kg.cm, que confere coesao
necessaria para evitar que haja arrancamento superficial dos agregados;

f) o traco deve ser fornecido em peso, considerando-se a mistura seca; devem ser
fornecidas as porcentagens da dgua de mistura e da emulsédo asfaltica.
4 EQUIPAMENTO

Antes do inicio dos servicos todo equipamento deve ser examinado. e aprovado pelo DER/SP.

Os equipamentos basicos necessarios para execugdo do tratamento superficial com lama
asfaltica compreendem as seguintes unidades:
a) deposito apropriado para a estocagem dos agregados;
b) tanques para armazenamento de emulsdo asfaltica;
c) tanque de deposito para agua ou caminhdo tanque irrigador;
d) motobomba para transferéncia de agua;
e) pa-carregadeira;
f) vassouras mecéanicas, manuais ou compressor de ar;
g) caminhdo basculante;
h) pés, enxadas, rodos de borracha etc.;
i) caminhdo-usina de lama asfaltica, contendo:
- silo para agregado miudo;
- silo de filer com alimentador automatico;
- tanque d’agua munido de mangueira para aspersdo d’agua;
- tanque de emulsédo asfaltica e tanque para aditivos;

- sistema de circulacdo e alimentacdo do ligante asfaltico, interligado por acoplagem
direta ou ndo com sistema de alimentacdo do agregado miudo, de modo assegurar
perfeito controle de trago;

- sistema misturador pug mill, do tipo pas mdveis e corpo fixo, capaz de processar
uma mistura uniformemente e de despeja-la na caixa distribuidora em operacao
continua, sem processo de segregacao;

- caixa distribuidora, esta peca se apoia diretamente sobre o pavimento, atrelado ao
chassi. Deve ser montada sobre borracha, ter largura regulavel para meia pista, entre
3,30 m e 3,60 m, ser suficientemente pesada para garantir uniformidade de
distribuicédo e ser munida de regulador de espessura.

Em obras de pequeno vulto, a mistura pode ser preparada manualmente, com a utilizacdo de
betoneiras, e espalhada por operarios munidos de rodos de borracha e vassourdes.
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5.1

5.2

5.3

EXECUCAO

Condic¢des Preliminares
N&o é permitida a execuc¢do dos servigos durante dias de chuva ou sob o risco de chuva

Os eventuais defeitos na camada subjacente, tais como: panelas, depressdes, escorregamentos,
fissuras, trincas etc.; devem ser necessariamente reparados antes da execucdo da camada de
lama asféltica.

Nenhum material asfaltico deve ser aplicado com temperatura ambiente inferior a
10 °C.

Os servicos de locagdo devem ser executados pela executante e verificados pela fiscalizacéo.

Quando o servico for executado em rodovia com trafego, sdo necessarios o planejamento e a
execucdo de um adequado sistema de sinaliza¢éo, adaptados as condi¢Ges de mobilidade do
Servico.

Quando a armazenagem for por periodos longos, deve-se circular as emulsées, em geral uma
vez por semana, evitando circulagéo e bombeamentos sucessivos.

Considerando os tipos de €mulsbes recomendadas, 0 tempo de operacdo e de ruptura da
emulsdo, e, na dependéncia das condi¢bes ambientais vigentes, o0 prazo minimo de interrupcéo
do trafego na faixa trabalhada deve situar-se entre 1 e 4 horas para emulsdes catidnicase 5 e
10 horas para emulsdes aniénicas.

Antes do inicio dos servigos é obrigatoria, as expensas do contratado, a execucao de trecho
experimental. Ap@s as verificacdes realizadas no segmento experimental, comprovando-se
sua aceitagdo por atender aos limites definidos nesta especificacdo, pela fiscalizagdo, a
aplicacdo da lama asfaltica pode ser iniciada.

Preparo da Superficie

Deve ser eliminada todas as particulas de pd, lamelas, material solto e tudo que possa
prejudicar a boa ligacdo da pista a revestir com a lama asfaltica.

A extensdo minima recomendada para a faixa a ser trabalhada é de 300 m. Esta faixa deve ser
limpa previamente ao inicio dos servi¢os, com emprego de vassouras mecanicas ou jato de ar
comprimido.

Concluidas as tarefas de sinalizacdo e limpeza da faixa de trabalho, a pista deve receber a
aplicacdo de pintura auxiliar de ligacéo.

Aplicacdo da Lama Asféltica

Além do operador do equipamento, em cada lado da caixa deve estar posicionado um
trabalhador, munido de rodo de borracha, para conferir uniformidade de distribui¢éo na caixa.
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Com velocidade uniforme, a mais reduzida possivel, deve ser dada a partida do veiculo e
iniciada a operacdo. Em condi¢cBes normais, a operacdo Se processa com bastante
simplicidade. A maior preocupacgéo requerida consiste em, da parte do operador, observar a
consisténcia da massa, abrindo ou fechando a alimentacéo de dgua, de modo a se obter uma
consisténcia uniforme; da parte dos dois operérios auxiliares, manter a caixa distribuidora
uniformemente carregada de massa;

Quaisquer defeitos resultantes de ma distribuicdo, tais como: escassez, €xcesso,
irregularidades na emenda de faixas etc.; devem ser imediatamente corrigidos, manualmente,
com adi¢éo de massa ou retirada e conformacéo por meio de rodos de madeira ou de borracha;

Ap0s estas correcdes, a superficie aspera deixada deve ser alisada, com a passagem suave de
qualquer tecido espesso, umedecido com a propria massa ou emulsdo. Recomenda-se 0 uso
de sacos de aniagem para o acabamento final dessas corre¢des, ap0s 0 rompimento da
emulséo.

54 Compactacéao

Em segmentos sem trafego, recomenda-se 0 emprego de rolos pneumaticos para melhorar a
coesdo da lama asfaltica.

5.5 Abertura ao Trafego

A abertura ao trafego somente pode ser realizada quando a lama asfaltica adquirir coeséao
suficiente para evitar-o_arrancamento superficial dos agregados, tempo este definido na
dosagem da mistura.

Com emprego de emulsao asfaltica RL, o tempo minimo necesséario para liberacdo ao trafego
é de quatro horas. Para a utilizacdo de emulsdo asfaltica LARC, o tempo minimo é de uma
hora e trinta minutos.
O tréafego liberado deve ter controle de operacdo por um periodo minimo de 24 horas.

6 CONTROLE

6.1 Controle dos Materiais

6.1.1 Emulsao Asfaltica

Para todo carregamento que chegar & obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de viscosidade de Saybolt Furol a 25 °C, conforme NBR 144910,
b) um ensaio de residuo por destilagio conforme NBR 65681

¢) um ensaio de peneiracdo, conforme NBR 1439312

d) um ensaio de carga da particula, conforme NBR 65673,

Para cada 100 t, deve ser efetuado um ensaio de sedimentacéo, conforme NBR 657014,
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6.1.2 Agregados

6.2

6.2.1

6.3

6.3.1

6.3.2

A areia, 0 po de pedra e o0 pedrisco devem ser controlados individualmente por ocasido de seu
recebimento, na area de estocagem. Devem ser realizados 0s seguintes ensaios:

a)

b)

equivalente de areia, conforme NBR 12052®: 1 ensaio por jornada de 8 horas de
trabalho;

adesividade, conforme NBR 12583() e NBR 12584): na ocasi&o do estudo de selecdo
dos agregados e sempre que forem observadas, visualmente, alteracbes nas
caracteristicas dos agregados;

abrasdo Los Angeles, conforme NBR 16974®@: 1 ensaio no inicio da utilizagdo do
agregado na obra, em fragmentos da rocha que deu origem ao pé de pedra e ao pedrisco,
e sempre que forem constatadas, por observacdo visual, alteragdes na bancada de
pedreira;

Controle da Execucdo

Caracteristicas da Mistura

a)

b)

d)

e)

deve ser executado um ensaio determinagdo de perda por abrasdo Umida, conforme
NBR 147465 a cada 600 m de pista, com amostras coletadas na caixa distribuidora;

deve-se determinar o teor de ligante asfaltico, preferencialmente conforme o método
de ensaio DER/SP ME-DE-P00-011¢8 ou NBR 1620817, em duas amostras coletadas
durante a jornada de 8 horas trabalho, com.intervalo de 4 horas entre elas;

a mistura de agregado obtida ap6s extracdo do asfalto deve ser submetida a ensaios de
granulometria, conforme NBR 17054 (8, 4 raz&o de dois ensaios por jornada de 8hs de
trabalho;

determinar a taxa de aplicagdo da mistura mediante colocagéo de bandejas de peso e
area conhecidos, na pista onde houver o espalhamento; obtém-se a quantidade da
mistura espalhada por intermédio de pesagens, apds a passagem do veiculo distribuidor
da mistura, uma determinagdo a cada 200m de extensdo de meia pista;

se indicado a adicao de filer no projeto da mistura, deve-se realizar inspe¢éo rigorosa
da quantidade do filer adicionado.

Controle Geométrico e de Acabamento

Controle de Largura

A largura da plataforma tratada deve ser determinada através de medidas de trena a cada 20

m.

Controle de Acabamento da Superficie

As condicbes de acabamento da superficie devem ser verificadas visualmente pela
fiscalizacéo.
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6.4 Condicdes de Seguranca

As condicdes de seguranca serdo determinadas pela macro textura do revestimento asfaltico,
conforme NBR 1650419, através de ensaios de mancha de areia, espacados a cada 200 m, por
faixa de rolamento.

7 ACEITACAO

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que atendam simultaneamente as
exigéncias de materiais e de execucéo, estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a
sequir:

7.1 Materiais
7.1.1 Emulsao Asfaltica

A emulséo asféltica € aceita se 0s resultados individuais dos ensaios referidos no item 6.1.1
atenderem aos requisitos especificados no.anexo C, ou a legislacdo que estiver em vigor na
época de sua utilizag&o.

7.1.2 Agregados
Os agregados sdo aceitos desde que:

a) aabrasdo Los Angeles dos fragmentos de rocha de originou os agregados miudos for
igual ou inferior a 50%;

b) o equivalente areia seja igual.ou maior a 55%.
7.2 Taxa de‘Aplicacao da Mistura

A taxa de aplicagdo é aceita desde que os resultados da andlise estatistica, para conjuntos de
no minimo 4 e no maximo 10 amostras através do controle bilateral, conforme anexo B, esteja
compreendida no intervalo de £ 10% do valor fixado na Tabela 2.

7.3 Execucéao
7.3.1 Caracteristicas da Mistura
A mistura € aceita desde que:

a) os valores de perda por abrasdo Umida, ISSA-TB 100®), analisados estatisticamente
através da equacdo 3, conforme anexo B para no minimo 4 e no méximo 10 amostras,
sejam inferiores a 800 g/m?;

b) os valores de LWT (adesdo de areia), conforme ISSA-TB 109 analisados
estatisticamente através da equacdo 3, conforme anexo B para no minimo 4 e no
maximo 10 amostras, sejam inferiores a 538 g/m?;
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7.4

7.5

8.1

c) os valores do teor de ligante residual da emulsédo asfaltica, analisados estatisticamente,
para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras através do controle bilateral,
conforme anexo B, estejam compreendidos no intervalo de + 0,3% do valor fixado na
dosagem;

d) os resultados da granulometria da mistura, analisados estatisticamente, para conjuntos
de no minimo 4 e no maximo 10 amostras através do controle bilateral, conforme anexo
B apresentem-se dentro da faixa de trabalho da mistura.

Geometria

Os servicos executados sdo aceitos, quanto a geometria, desde que a largura da plataforma
ndo apresente valores inferiores aos previstos em projeto, permitindo-se a tolerancia de + 5
cm.

O acabamento da superficie deve ser aceito desde seja considerado satisfatorio pela
fiscalizacdo e a superficie ndo apresentar locais com segregacdo de material.

Condicdes de Seguranca

A altura da areia determinada no'ensaio de mancha de areia deve atender ao valor indicado
no projeto executivo de pavimentagao.

CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a prote¢do de corpos d’agua, da
vegetacdo lindeira e da seguranca viaria. A seguir sao apresentados os cuidados e providéncias
para protecdo ‘do.meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucdo do tratamento
superficial com lama asféltica.

Exploragao de Ocorréncia de Materiais
Os seguintes procedimentos devem ser tomados na exploracdo das ocorréncias de materiais:

a) para as areas de apoio necessarias a execucao dos servigos devem ser observadas as
normas ambientais vigentes no DER/SP;

b) "0 material somente sera aceito apds a empresa executante apresentar a licenca ambiental
de operacdo do areal;

c) nao é permitida a exploracgéo de areal em area de preservacdo permanente ou de protecao
ambiental;

d) deve-se planejar adequadamente a exploracdo dos materiais, de modo a minimizar 0s
impactos decorrentes da exploracdo e facilitar a recuperacdo ambiental apds o término
das atividades exploratorias;

e) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalagdo das atividades, deve
ser obtida autorizacdo dos 6rgdos ambientais competentes; 0s servigos devem ser
executados em concordancia com os critérios estipulados pelos érgdos ambientais
constante nos documentos de autorizagdo. Em hipotese alguma, sera admitida a queima
de vegetacdo ou mesmo dos residuos do corte: troncos e arvores.
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8.2

8.3

caso a areia seja fornecida por terceiros, deve-se exigir documentagdo que ateste a
regularidade das instalagdes, assim como sua operagdo, junto ao 6rgdo ambiental
competente.

Emulsédo Asféltica

A estocagem da emulsdo asféltica deve-se feita em local pré-estabelecido e controlado. Caso

seja
legis

a)

b)

d)

necessario a instalacdo de canteiro de obras, este deve ser cadastrado conforme a
lacdo vigente.

os locais de estocagem e estacionamento devem ser afastados de cursos d’agua, de
vegetacdo nativa ou de areas ocupadas;

no local de estacionamento e manutencdo dos caminh@es tanques ou espargidores
devem ser instalados dispositivos para reten¢ao de pequenos vazamentos; quando for
necessario o estacionamento dos espargidores fora da area destinada, 0s caminhdes
deverdo possuir algum dispositivo de retencdo de vazamento acoplado ao espargidor,
ou mesmo movel que possa ser disposto sob os bicos;

os tanques de emulsdo deverdo ser instalados dentro de tanques periféricos, para
retencdo do produto em casos de vazamentos, quando for necessario,

a area de estocagem, estacionamento, manutencao dos equipamentos e dos veiculos
devem ser recuperadas ambientalmente, quando da desmobilizacdo das atividades.

Execucéo

Durante a execucdo devem ser observados os seguintes procedimentos

a)

b)

c)

d)

f)

9)

devem ser implantadas a sinalizagdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

executar os servigos preferencialmente em dias secos, de modo a evitar o arraste da
emulsdo ou cimento asfaltico pelas dguas da chuva para cursos de agua;

caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se proceder
o0.cadastro delas de acordo com a legislacdo vigente;

deve ser proibido o trafego os equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos
desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

os residuos dos produtos utilizados, devem ser acumulados em locais pré-definidos e
livres de restricdes ambientais, no encerramento das atividades do dia, devem ser
removidos, em recipientes apropriados para canteiro de obras;

é proibido a deposicao irregular de sobras de materiais utilizado na base e sub-base de
macadame betuminoso junto ao sistema de drenagem lateral, evitando assim 0s
assoreamentos e soterramento da vegetacao;

é obrigatorio do uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos funcionarios.
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CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico deve ser medido em metro quadrado de camada acabada; a area deve ser calculada
multiplicando-se a extensao obtida a partir do estaqueamento da estrada pela largura da se¢do
transversal de projeto.

O servico recebido e medido da forma descrita € pago conforme prego unitario contratual
respectivo, no qual estdo incluidos: materiais, transporte e armazenamento da emulsdo
asféltica, areia, pedrisco e po de pedra, transporte dos materiais até os locais de aplicacéo,
descarga, espalhamento, compactacdo e acabamento; abrangendo inclusive a méo-de-obra
com encargos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servicos, executados de forma a
atender ao projeto e as especificagdes técnicas.

DESIGNACAO UNIDADE
23.06.06.01 — Tratamento superficial com lama asfaltica faixa | m?2
23.06.06.02 — Tratamento superficial com lama asfaltica faixa Il m?2
23.06.06.03 — Tratamento superficial com lama asfaltica faixa 11l m?2
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ANEXO A — TABELAS DE CONTROLE
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ENSAIO

METODO

FREQUENCIA

CALCULOS ESTATISTICOS
OU VALORES INDIVIDUAIS

ACEITACAO

1.CONTROLE DOS MATERIAIS

1.1 Emulséao Asfaltica

Viscosidade de Saybolt Furol

NBR 1449109

Determinacao do Residuo

NBR 656811

Peneiracdo

NBR 14393112

1 ensaio para todo carregamento que
chegar a obra

Resultados individuais

Atender ao especificado
no anexo C, ou a
legislacdo que estiver em
vigor na época de sua

Carga da Particula NBR 656713 utilizagéo
Sedimentacéo NBR 657004 1 ensaio para cada 100t

1.2 Agregado Graudo e Miudo

Equivalente de Areia NBR 12052 Qiaio PorTigda de traligo de 8 > 55%

horas

Adesividade agregado-ligante

NBR 125836
NBR 12584

1 ensaio na ocasido do estudo de sele¢édo
dos agregados e sempre que houver
variacao da natureza do material

Abrasao Los Angeles

NBR 16974

1 ensaio no infcio da utilizacédo do
agregado, em fragmentos da rocha que
deu origem ao po de pedra e ao pedrisco
e sempre que houver variagdo da
natureza do material

Resultados individuais

Adesividade satisfatoria,
Adesividade insatisfatoria
empregar melhorador

<50%

2. CONTROLE DA EXECUCAO

2.1 Lama Asfaltica

- : Controle pelo limite superior Perda maxima para 1
Perda por abras&o tmida NBR 1474605 1 ensaio a_cada 600m de pista, coletado o hora
na distribuidora X = X + KS < LSE < 538 gim?
/continua

e
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/concluséo
- - CALCULOS ESTATISTICOS X
ENSAIO METODO FREQUENCIA OU VALORES INDIVIDUAIS ACEITACAO
Controle Bilateral
X = X-K,S>LIE
Teor de emulsédo asféltica, ligante 2 ensaios por jornada de 8 horas trabalho e +0,3%

residual

ME-DE-P00/01119)

em amostras coletada na pista

x:§+KlszLSE

Analise de no minimo 4 e no
maximo 10 amostras

da taxa de projeto

Granulometria da mistura

NBR 17054 (18)

2 ensaios com a amostra apods a extracao
da emulséo asféltica por jornada de 8 horas
trabalho

Taxa de aplicagao

Pesagens de
bandejas

Uma determinacao a.cada 200m de meia
pista

Controle Bilateral
X=X- Kls > LIE
e

x:§+Klsz|_SE

Analise de no minimo 4 e no
maximo 10 amostras

Aceita, quando as
variacdes (LIE e LSE)
estiverem
compreendidas entre 0s
limites da faixa de
trabalho da mistura

Faixa I: 3,6 a 4,4 |/m2
Faixa Il: 8,1 a 9,9 I/m2
Faixa Ill: 10,8 a 13,2 I/m?

3. CONTROLE GEOMETRICO E ACABAMENTO e CONDIGOES DE SEGURANGA

Largura da plataforma

Medidas de trena

A cada20 m

Resultados individuais

N&o se admite valore
inferiores aos previstos
em projeto e a tolerancia
maxima admitida € de +
5cm

Determinar a macrotextura, para
camadas de rolamento, através do
ensaio de macha de areia

NBR 1650419

Uma determinagéo a cada 100 m

Resultados individuais

Altura da areia conforme
indicado em projeto.

A verificagcdo do acabamento da superficie da camada deve ser feita também em bases visuais e sera aceita se desde que seja considerada satisfatoria pela fiscalizagdo e
ndo apresente locais com segregacao de materiais.
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ANEXO B — CONTROLE ESTATISTICO
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Tabela B-1 — Controle Estatistico

Parametro

%= 2

1 - Média aritmética da amostra (?)

N
v 2
2 — Desvio-padrao da amostra (S) S= 2(X=X)"
N-1 Onde:
Ferrele Uit Xi = valor individual da amostra;
S — N = n¢ de determinagdes efetuadas;
3 — Controle pelo limite inferior X = X—-KS > LIE . :
- K = coeficiente unilateral tabelado em funcéo do nimero
ou de amostras;
. . — K1 =coeficiente bilateral tabelado em funcao do niumero
4- Controle pelo limite superior X =X+KS<LSE |dedeterminacdes:
Controle Bilateral LSE = limite superior especificado;

X = ; 3 Kls S LIE LIE = limite inferior especificado.

5 — Controle pelo limite inferior e e

superior -
X=X+ Kls > LSE

Tabela B-2 — Valores K — Tolerancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 N K K1 N K K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,29 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 00 0,52 0,84
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ANEXO C - EMULSOES PARA LAMA ASFALTICA
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LIMITE Método de Ensaio
CARACTERISTICA UNIDADE Ruptura Lenta Ruptura
Controlada
ABNT NBR
RL-1C LA-1C LAN LARC
Ensaio para a emulsao
Viscosidade Saybolt 0)
Furol a 25 °C, max. S 90 90 90 90 NBR 14491
Sedimentac&o, max. % m/m 5 5 5 5 NBR 657004
Eg:(e”a‘?ao (0,84 mm), % m/m 0,1 0,1 0,1 0,1 NBR 14393012
Resisténcia a agua % 80 i N i NBR 142495)
(cobertura), min.
Adesividadeem = % . 75 - 75 NBR 147579
agregado miudo, min.
Carga da particula - positiva positiva neutra positiva NBR 656713
pH, max. - 6,5 - 6,5 6,5 NBR 62997
Destilagcao
Residuo seco, min. % m/m 60 60 60 60 NBR 1437647
Mistura com filer silicio % max. 2,0 1,2a2,0 - min. 2,0 NBR 63021
Mistura com cimento % méax. 2,0, | max. 2,0 - min. 2,0 NBR 6297(20)
Ensaio para o residuo da emulséo obtido pela NBR 14896
-1 o]
Pencligaigitad> °C mm 4,0a150 | 40a150 | 40a150 | 4,0a15,0 NBR 65762
(100g e 5s)
Teor de betume, min. % 97 97 97 97 NBR 14855(23)
Ductilidade a 25 °C, min. cm 40 40 40 40 NBR 62934
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